
  

 

 

 

SLM 

Impression 3D de métaux 
(Selective Laser Melting) 

 

 

 

• Utilisation exclusivement d’alliages de 

cuivre HOVADUR®:  

À côté des poudres en HOVADUR® CCZ et 

HOVADUR® CNCS déjà établies sur le 

marché, nous produirons des pièces finies 

également dans tous les autres alliages 

HOVADUR®. 

 

• Fournisseur intégral de procédés 

d’impression 3D et de post traitements 

➢ Traitement thermique (également en 

tant que service) 

➢ Usinage mécanique 
 

• Possibilités / Limites du procédé SLM 

➢ Ra 15 – Ra 16 

➢ Ra 60 en cas de pièces angulaires 

aux pentes 

➢ Tolérances +/-0,3 mm 
 

• Avantages dans quelques applications: 

➢ Mise au point des propriétés ajustée 

suivant l’application et les spécifications du client par des post 

traitements optimisés 

➢ Structure homogène sur le volume total de la pièce 

Des pièces fabriquées par SLM se laissent finir comme des demi-produits 

laminés / forgés de manière conventionnelle par des usinages mécaniques. Il 

faut tenir compte des contours qui en général sont exécutés en plus filigrane. 


